
Problemas e Soluções

Descrição  
 
Um pedaço do 
acabamento parece 
ter se desprendido do 
substrato. Às vezes, 
também se solta junto 
com o primer. Este 
fenômeno se produz 
geralmente por pedras 
que atingem a lataria.

Causas Medidas Preventivas

Uma das camadas de tinta não se adere o suficiente 
ao substrato ou o acabamento está relativamente 
mais duro do que primer.
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Escolhas do sistema

Empregue o sistema de pintura adequado para o substra-
to em questão.

As camadas de tinta são muito grossas.

Aplicação 
Não aplique camadas fora da especificação.

Tratar o descascamento antes que apresente sintoma de corrosão no substrato. Em casos graves, lixar todas as 
camadas de tinta e continuar a aplicar o sistema correto.

Ação Corretiva


